STATTEN Sl IHRE FAHRZEUGE MIT
PANNENGESCHUTZTEN REIFEN AUS,
FUR BESSEREN FAHRKOMFORT UND
EIN LANGERES REIFENLEBEN.

v Garantiert keine platten Reifen mehr

TyrFil™ ist das weltweit fihrende
Reifenpannenschutzprodukt von Carlisle TyrFil.

Das Beflllen eines Reifens mit TyrFil schitzt ihn zu 100 % v Keine Ausfille durch Reifenverletzungen oder —

gegen Ausfalle durch Luftverlust. Das geflllte Rad bietet platzer
die Federungseigenschaften ahnlich der eines Luftrades,
optimal fur Fahrer und Maschine. v Reduzierung der Reparatur- und Ersatzkosten

v Verbesserter Fahrkomfort und weniger Maschinen-
schaden

v Einstellbare Federung und optimale Aufstands-

flache
Ein zertifizierter TyrFil Techniker macht lhre
Reifen pannensicher.
TyrFil wird durch das Ventil in einen sauberen, trockenen ; 'LA g g
Luftreifen eingefUllt und hartet dann innerhalb von 24 — 48 -i ”" g WH I I !M i
Stunden aus. ‘ TH ﬂ i
Q T WL T S R T

www.CarlisleTyrFil.com
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Sauber

und trocken

Vor dem Fiillung miissen die Reifen gesdubert und getrocknet werden.

V()RB@E&@E!TUNG Samtliche Verschmutzungen und Fremdstoffe, wie zum Beispiel Lésungsmittel, Kalziumchlorid,

Dichtstoffe und Wasser, missen entfernt werden.

POSITIONI=1RUNE Zum Fiillen sollte der Reifen in einen Reifenkifig gestellt werden.

8§ FULLUNG

Sobald der Reifen den empfohlenen Druck erreicht hat, wird ein Loch auf der 12 Uhr Position

TyrFil ist ein polyurethanes 2-Komponenten-Reifenfiillmaterial. . gebohrt. Dort wird eine Entliftungsnadel eingefihrt, aus der die restliche Luft entweichen kann.
E NTLUFTUNG

Die beiden Komponenten werden im Verhaltnis 1:1 durch separate Leitungen zum Mischer

gepumpt, gemischt und dann durch das Ventil in den Reifen gefullt. Sobald der Reifen voll ist, wird die Entliftungsnadel entfernt und das Loch mit einer

Metallschraube verschlossen.

Der Reifen wird dann mit TyrFil auf den vom Hersteller empfohlenen
Druck gebracht, der Ventileinsatz wird eingedreht und somit der

Aljsﬁ-!AQQTUN{; Ventilschaft verschlossen.

Der Reifen wird dann aus dem Reifenkafig genommen und 24 bis 48 Stunden zum Ausharten
flach auf den Boden gelegt. Der pannengeschltzte Reifen ist nun einsatzbereit!

Das TyrFil-Material steigt im Luftreifen nach oben, bis der Reifen
komplett gefiilltist. Er ist so gegen Ausfall durch Luftverlust geschiitzt.




